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OnTop!

Retardante de secagem para um envernizamento perfeito

Aditivo para aumentar o tempo de secagem. O Argo facilita a
aplicacao de todos os acabamentos aquosos LOBA e minimiza
consideravelmente o risco de marcas de aplicacao.

+ Reduz o risco de marcas de rolo

- Caracteristicas do verniz ndo sao alteradas
Area de aplicacao:

Ideal para selagens LOBA a base de dgua.

Dados do produto

CODIGO DO PRODUTO )

11015

LOBA GmbH & Co. KG

250 ml

Leonberger Str. 56-62

m

12

71254 Ditzingen

Viscosidade DIN 4 13 £2s

Armazenamento e  Estabilidade de estocagem 24
transporte meses, atencao para a etiqueta das
embalagens.
Armazenamento e transporte entre
+5 até +25°C. Proteger do frio e calor
intenso.
Nenhum material perigoso conforme
ADR.
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Instrucdes de aplicacao

- 0 Argo pode ser adicionado a todos os vernizes base dgua
LOBA. Quantidade de mistura de, no maximo, 5 %. Uma
embalagem (250ml) Argo é misturada em 5L (5kg) de verniz.

- Agitar bem o material.

- Respeitar as normas de seguranca no trabalho, gerais e
especificas, de cada produto. Mais informacdes sobre GISCODE
nas instrucdes de uso, disponiveis em www.ceatox.org.br e
www.wingis-online.de.

TEMPO DE SECAGEM

- 0 tempo de secagem até ser possivel andar-se por cima,
ser possivel envernizar por cima e efetuar o lixamento
intermedidrio dos vernizes misturados é prolongado em até
cerca de 50%, dependendo das condicbes na divisao. O tempo
de secagem até a carga total permanece inalterado.

Orientacdes gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Apés o uso, limpe as
ferramentas utilizadas com aqua.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados sao
validos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa
ventilacdo das areas de trabalho, livres de correntes de ar. Tem-
peraturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e md
ventilacao causam atraso do periodo de secagem indicado. Antes
da cura completa do produto, ndo colocar cobertura de protecao,
ndo limpar com pano Umido e nem colocar tapetes. Caso tenha
que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar
LOBA Cover 400. As indicacées especificas de produtos poderao
ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

Polimento intermediario: Se for necessario aplicar varias
camadas de verniz, e se alguma das camadas ndo for aplicada
em até 24 horas ap6s a aplicacdo da anterior, a Unica forma de
assequrar a aderéncia de uma camada a outra é através de um
lixamento entre elas. Este polimento, antes do Gltimo enver-
nizamento, permite obter-se uma superficie homogénea.Limpe
cuidadosamente toda a poeira ap6s o polimento intermediario.

Utilizacao de selador : A utilizacdo de um selador aumenta a

seguranca de aplicacdo e garante um acabamento sem marcas
de rolo praticamente em todos os tipos de madeira. E possivel
encontrar mais detalhes na lista de tipos de madeira LOBA, no
catdlogo de produtos atual.

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

Argo

PREPARACAO:

Adicione o aditivo antes de utilizar e misture bem. No caso de
sistemas bi-componentes, a adicdo do aditivo deve ser feita ape-
nas apos a adicao do endurecedor/catalisador na massa! O verniz
monocomponente misturado com o aditivo deve ser usado den-
tro de 24 horas, e os vernizes bi-componentes dentro do tempo
de aplicacao indicado em boletim técnico. Ap6s esse tempo nao
é possivel garantir nenhuma estabilidade de armazenamento.

Colagem de bordas: Sistemas de verniz base dgua apresen-
tam, geralmente, uma tendéncia para unir as bordas. Algumas
medidas podem ser tomadas para evitar a criacao de fendas
irrequlares e efeito de travamento associado: utilizar cola eldsti-
ca, calafetar cuidadosamente utilizar primers adequados como,
por exemplo, LOBA EasyPrime, pré-tratar, com cera compativel ao
acabamento, as zonas de unido dos revestimentos de madeira
macica. Tomar todas as medidas necessarias para que as con-
dicoes climdticas durante a colocacao do piso sejam constantes,
em particular a umidade relativa do ar. (Recomanda-se avisar ao
cliente). Sao especialmente afetados pisos antigos com danos
prévios, colas instaveis, pisos aplicados com colas eldsticas ou
pregados, assoalhos, tacos, bem como pisos instalados em
paralelo, ou colocado sobre o pisos aquecidos, ou ainda feito em
madeiras com variacdes rapidas da umidade como, por exemplo,
faia e dcer.

Interacdes: Materiais como base e pés de méveis, base de
tapete, rodizios de cadeiras e materiais usados na fixacao do piso
em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e
mudancas de cor do produto aplicado. Depésitos nas juntas po-
dem causar alteracdes téteis e visuais. Exposicao da superficie a
produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas
de borracha em geral, e similares podem causar descoloracées
irreversiveis na superficie.
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Orientacdes gerais

As informacdes contidas neste documento, e em todas as outras restrita ao contetdo das nossas Condicoes Comerciais Gerais, ndo

notas e recomendacodes ao cliente, sao resultado de experiéncia sendo a mesma ampliada nem por esta informacdo, tdo pouco
pratica e referem-se as condicdes padrao de aplicacdo. Devido a pelo assessoramento do nosso servico técnico pés-venda. O sur-
amplitude de formas e condicoes de aplicacao e utilizacdo, o gimento de uma nova recomendacdo ou norma técnica invalida
aplicador pode utilizar experiéncias proprias ou obter instrucoes automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

técnicas através de contato com o departamento técnico da

LOBA. Devem ser respeitadas as recomendacdes dos fabrican- As palavras ou simbolos denotados por ® significam direitos de
tes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é marca que estao registrados e protegidos no territério Alemao.
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