TECHNISCHE INFORMATIONEN

2K Impact0il Color | Uberlackierbar J w4

Diverse Farben OnTop!

Losemittelfreies FuBbodendl fiir hochste Anspriiche

Farbiges, l6semittelfreies 2K High-Solid Ol fiir HolzfuRb&den.

| UBER- Widerstandsfahig, naturlich in Optik und Haptik. Uberlackierbar

l“(')‘\"EE';FAR mit freigegebenen wasserbasierten Versiegelungen.

: : (ALEEE - Eignung fir Rdume, die einer erhéhten Feuchtigkeit
ausgesetzt sind

- Zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem

- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig

+ 100% Festkorper - I6semittelfrei

- Alle Varianten untereinander mischbar

- Zertifizierte Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12 fir
Arbeitsbereiche

- Oxim- und kobaltfrei

- Uberlackierbar - kombiniert geolte Optik mit den Vorteilen
von Versiegelungen
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Einsatzbereich:

orens” Zum Einfarben von Parkett und HolzfuRboden. Geeignet zur

S — e impragnierenden Erstbehandlung von HolzfuBboden. Rutsch-

. R10 ‘ 0 B hemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe B und DIN EN

9 @ A+ 16165:2021-12 Bewertungsgruppe R10. Geeignet fir Kinderspiel-
SRS B C zeug, die Anforderungen der DIN EN 71-3 - ,Migration bestimm-

ter Elemente” werden erfillt. Geeignet fur nahezu alle europai-

schen und exotischen Holzarten. LOBA Holzartenliste beachten,

zu finden unter www.loba.de. Im Zweifelsfall ist eine Riickfrage

im Werk erforderlich. Auch geeignet zum Einfarben von Parkett

und HolzfuRbéden vor der Oberflachenbehandlung mit LOBA
HardwaxOil und freigegebenen LOBA Versiegelungen.

ART.-NR. 09 5 ] Lagerung und 36 Monate lagerstabil.
Transport Nicht frostempfindlich.
10613 750¢ 4 400 )
GISCODE 010/DD+
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Basisfarben : .

Grau

Schwarz

Holzfarben

Mahagoni Nussbaum Kambala Rauchereiche Sucupira Wenge Eiche Antik
Papyrus Oyster Clay Sand Pearl Silver

Abbildung nicht farbverbindlich

Verarbeitungshinweise

+ Masse aufrithren, im Verhaltnis 10:1 den Harter sorgfaltig
einrihren (auch maschinell mit einem LOBA Farbmischer
maglich). Sollen Teilmengen abgemischt werden missen diese
ausgewogen werden. Nach dem Abmischen transparentes Ol 2
Stunden, Color Ol 1 Stunde verarbeitbar.

- Die Oberflache muss fachgerecht geschliffen sein. Der Boden
muss trocken und frei von eventuellen Altbeschichtungen,
0l, Fett, Wachs, Silikon, Schleifstaub und sonstigen
Verunreinigungen sein.

- Die LOBA "Schleifanweisung: Colorieren von Parkettbdden" ist zu
beachten.

- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen herrschen bei einer
Raumtemperatur +15°C bis + 25°C, Bodentemperatur +15°C bis
+22°C, rel. Luftfeuchtigkeit 40% - 65%, Materialtemperatur
+18°C - + 25°C, max. Holzfeuchtigkeit 12%, Arbeitsraume
ausreichend beluften.

- Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 50% tragt eine
gezielte Luftbewegung - beispielsweise durch den Einsatz von
Ventilatoren - zu einer sicheren und gleichmaRigen Aushartung
oxidativer Systeme bei.

- Um Parkettschaden vorzubeugen ist bei der Verarbeitung das
fur die Nutzung im Jahresmittel zu erwartende Raumklima
anzustreben.

- Der Eigenfarbton des verwendeten Holzes, seine Struktur und
Porigkeit, wie auch die Feinheit des Schleifbildes wirken sich
auf die Farbwirkung aus. Wir empfehlen dringend auf dem
Originalholz mit baustellengerechter Schleiftechnik Muster zur
eigenen Prifung und gegebenenfalls zur Freigabe durch die
Bauherrschaft anzulegen.

- Die Farbtone sind untereinander mischbar.

- Wird fir gro8e Flachen mehr als ein Gebinde benétigt, ist die
Gesamtmenge vor Arbeitsbeginn in einem Arbeitsgefal3 zu
mischen.

- Bei gewasserten Flachen ist infolge des tiefen Eindringens der
Pigmente ins Holz ein spateres Zuriicksetzen der Oberflache in
den Originalzustand nicht mdglich. TTT "Holzboden wassern"

LOBA GmbH | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen |

Germany |

beachten.

- Die kantenverleimende Wirkung von Wasserlacken wird
reduziert. Bei fachgerecht verlegten und schubfest, bzw.
fest-elastisch verklebten Parkett und HolzfuRBbdden treten keine
Blockverleimungen auf.

- Allgemeine und ggf. produktspezifische
Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nahere Hinweise finden
sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter
www.wingis-online.de erhaltlich sind.

« Dieses Produkt ist Bestandteil des ,Connected
Systems” von LOBA und Wakol. Die freigegebenen
Kombinationen mit Wakol Parkettklebstoffen
entnehmen Sie bitte der ,Connected Systems" Matrix:
www.loba.de/de de/loba-wakol-connected-systems

VERDUNNER / ABMISCHEN

Zum Aufhellen des Farbtones, bzw. zur Reduzierung der Deckkraft
mit der transparenten Variante abmischen. Max. 3 Teile transpa-
rent zu einem Teil farbig.

AUFTRAGSGERAT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Flachenspachtel oder LOBASAND SpecialPad beige: pro Auf-
trag ca. 30 g/m? (ca. 33 m?/kg),
LOBA Olwalze Microfaser 60-80: pro Auftrag ca. 60 g/m” (ca. 16,7

m’/kg),
je nach Saugfahigkeit des Untergrundes. Jede Applikationsart mit
LOBASAND SpecialPad beige egalisieren.

TROCKNUNGSZEIT

- Begehbar nach 12 Stunden.
- Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden.
- Abdeckung nach 5 Tagen.

- Eine frihere Abdeckung ist mit LOBA Cover 400 maglich, fur
Details siehe Technische Information zum Produkt.
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Verarbeitungshinweise

OPTIONALE VORBEHANDLUNG ZUR ERZIELUNG VON
SPEZIALEFFEKTEN

- Untergrund wassern fir eine Verbesserung der Bestandigkeit
- Pigmentbeize (LOBA Pretone) fir eine Intensivierung der Farbe

ANWENDUNG

Spachtelapplikation:
- LOBA 2K ImpactOil Color mit LOBA Flachenspachtel auftragen.
- Einwirkzeit ca. 20 Minuten.

- Egalisieren mit Einscheibenmaschine und einem untergelegten
LOBASAND SpecielPad beige.

- Zweiten Auftrag LOBA 2K ImpactQil Color spachteln.
- Einwirkzeit ca. 20 Minuten.

- Egalisieren mit Einscheibenmaschine und einem untergelegten
LOBASAND SpecielPad beige.

- Uberschuss vollstandig aufnehmen.

Pad-Applikation fur Boden mit Fugen und gefasten Dielenbo-
den:

- LOBA 2K ImpactOil Color direkt auf ein LOBASAND SpecialPad
beige auftragen.

« Mit Unterstitzung einer Einscheibenmaschine das 0l
einmassieren.

- Egalisieren mit Einscheibenmaschine und einem untergelegten
unbenutzten LOBASAND SpecielPad beige.

Uberschuss vollstandig aufnehmen.

- Trocknung Uber Nacht.

« LOBA 2K ImpactQil Color direkt auf ein LOBASAND SpecialPad
beige auftragen.

« Mit Unterstitzung einer Einscheibenmaschine das Ol

einmassieren.

- Egalisieren mit Einscheibenmaschine und einem untergelegten
unbenutzten LOBASAND SpecielPad beige.

« Uberschuss vollstandig aufnehmen.

Weitere Informationen zu dieser Technik finden Sie in unseren
JTechnischen Tipps und Tricks - Pad-Applikation Ole”, zu finden
unter www.loba.de.

Rollapplikation fir gewdsserte Boden:

- Untergrund wassern und vollstandige Trocknung abwarten,
Trocknungszeit mind. 3 Std. (Hierbei Hinweise aus den TTT
"Holzbodern wassern" beachten).

« LOBA 2K Impact0il Color mit der LOBA Olwalze Microfaser
60-80dunn aufrollen.

- Einwirkzeit ca. 30-60 Min.

- Egalisieren mit Einscheibenmaschine und unterlegtem
LOBASAND SpecialPad beige. Uberschuss vollstandig abnehmen.

- Bei stark saugenden Untergriinden kann zur Erreichung
der homogenen Fille ein zusatzlicher Auftrag mittels
Pad-Applikation erfolgen.

ANWENDUNG IN KOMBINATION MIT LOBA HARDWAXOIL / LOBA
VERSIEGELUNGEN

+ 2K Impact0il Color auftragen.
- Einwirkzeit ca. 20 Minuten.

« Eqalisieren mit Einscheibenmaschine und einem unterlegten
unbenutzten LOBASAND SpecielPad beige.

- Uberschuss vollstandig aufnehmen.

- Oberflachenbenhandlung mit LOBA HardwaxOil oder LOBA
Versiegelungen nach 24 Std. moglich. Vollstandige Trocknung
abwarten.

« Hinweis: Bei Abweichungen von den optimalen
Baustellenbedingungen ist vor der Weiterbeschichtung mit LOBA
HardwaxOil oder einer LOBA-Versiegelung die Aushartung von
LOBA 2K ImpactOil zu priifen (siehe TTT - Oxidative Trocknung).

Applikation LOBA HardwaxOil

+ LOBA HardwaxOil mit der LOBA Olwalze Microfaser 60 - 80 oder
LOBA Olbiirste diinn und gleichméRig auftragen (ca. 40 - 60 ml/
m?; 20 m?/1).

- Bei stark saugenden Untergriinden kann zur Erreichung der
homogenen Fille ein zusatzlicher Rollauftrag nach einem
Zwischenschliff mit LOBASAND Schleifvlies und untergelegten
LOBASAND Klettstreifen erforderlich werden.

Applikation LOBA Versiegelungen
- LOBA Wassserlack rollen (gem. technischer Information).

« Zwischenschliff mit einem LOBASAND Schleifvlies und
unterlegtem LOBASAND Klettstreifen.

+ LOBA Wasserlack rollen (gem. technischer Information).

ZUR UBERLACKIERUNG GEEIGNETE LACKE:

+ LOBA 2K Duo

- LOBA 2K Supra A.T.

+ LOBA 2K Fusion

- LOBA 2K Drive

+ LOBA 2K Resist

- LOBA 2K InvisibleProtect
+ LOBA EasyFinish

+ LOBA EasyFinish Neo

- LOBA Viva

- LOBA Life

WICHTIGE HINWEISE

Nicht fur die Spritzapplikation zugelassen.

Uberschissiges Material muss beim Egalisieren vollstandig abge-
nommen werden. Auf einzelnen Exotenhélzern sind Trocknungs-
verzogerungen moglich.

Getrankte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlos-
senen Behéltern aufbewahren, Ol in Verbindung mit Schleif-
staub, Stofflappen u. &. mit Wasser anfeuchten oder in einem
verschlieBbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen
- ansonsten Selbstentziindungsgefahr. Arbeitsbereiche wahrend
der Verarbeitung und Trocknung sorgfaltig beltften.
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Verarbeitungshinweise

Spachtelapplikationen sind nur bei fugendichten HolzfuRboden
mdglich. In die Fugen eingebrachtes Ol trocknet tber einen lan-
gen Zeitraum nicht vollstandig.

Bei Nichterreichen der Fasersattigung infolge zu geringer Auf-
tragsmenge, bspw. bei einmaligem Spachtelauftrag tritt eine
Vergrauung des Holzes nach dem Uberlackieren ein.

Ein Aufpolieren durch einen zu feinen Endschliff wirkt sich nega-
tiv auf das Penetrationsverhalten und somit auf die Bestandigkeit
einer gedlten Oberflache aus. Durch Wassern vor der Applikation
des Ols wird die Bestandigkeit verbessert. Hierzu Hinweise des
TTT "Holzoberflachen wassern” beachten.

Aligemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgerate: Arbeitsgerdte mit Losemitteln,
wie z. B. Pinselreiniger reinigen.

Brandschutz:

Schichtbildende Systeme:

Zur Einhaltung der DIBt-Zulassung und Erreichung der Brand-
schutzklasse Cfl-s1 nach DIN EN 14342, Tabelle 1 ist eine Trocken-
schichtstarke von max. 100 pm bei Lacken und von max. 50 pm
bei Hartwachsolen gefordert.

Nichtfilmbildende Systeme:

Zur Erreichung der Brandschutzklasse Cfl-s1 nach DIN EN 14342,
Tabelle 1ist eine Auftragsmenge 20 bis 60 g/m? einzuhalten.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten

bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfaltiger
Beluftung der Arbeitsraume, frei von Zugluft. Tiefere Tempera-
turen, hohere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Beltftung fihren
zu Trocknungsverzogerungen. Vor Erreichen der Endharte nicht
feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der
Oberflache vor Erreichen der Endharte LOBA Cover 400 verwen-
den. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen
Technischen Informationen.

Kantenverleimung: Nicht schubfest verklebtes Parkett, Dielen-
boden, Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett und Parkett auf
FuBbodenheizung sowie Holzarten mit einer kurzen Feuchte-
wechselzeit (z. B. Buche) arbeiten stark bei Schwankungen des
Raumklimas (Luftfeuchtigkeit, Temperatur). Bei der Anwendung
von Olen kann es nicht zur Bildung von Abrissfugen kommen.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z.

B. Teppichunterlagen, Mébelfiie, Stuhlrollen, elastische Par-
kett- und Montageklebstoffe konnen zu Erweichungen und
Verfarbungen fihren. Ablagerungen in Fugen kénnen ursachlich
fur haptische und optische Beeintrachtigungen sein. Belastun-
gen durch Haarfarbemittel, Gummireifen von Autos, Kraftrader,
Fahrrader und Ahnliches kénnen zu dauerhaften, irreversiblen
Verfarbungen der Oberflache fihren.

Connected Systems: Durch Connected Systems geprifte Produk-
te sind so optimiert, dass es bei fachgerechter Verarbeitung zu
keiner Dunkelverfarbung, verursacht durch chemische Wechsel-
wirkung zwischen Oberflachenbehandlung und Klebstoff, kommt.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hin-
weise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters
abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen
sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfdltigen Anwen-
dungsmaglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden
wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzufiihren
oder sich technische Beratung durch Ricksprache mit der LOBA
Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagsher-
steller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung
und Verantwortung richtet sich ausschlieBlich nach unseren
Allgemeinen Geschaftsbedingungen und wird weder durch diese
Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erschei-
nen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre
Giltigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen fir Marken-
rechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und
geschitzt sind.
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