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Auftraggeber/ Client: LOBA GmbH & Co. KG, Leonberger Straße 56-62, DE-71254 Ditzingen 
 

Auftrag/ Order: Untersuchung von Materialien/ Examination of materials 

 

Auftrag vom/ your letter dated: 2025-02-20 Probeneingang/ samples received on: 2025-02-21 

 

Prüfzeitraum/ Test period: 2025-02-21 – 2025-03-17 

 

Prüfgegenstand wie erhalten/  

Sample as received: Prüfplatte, Auftragsnummer 582882, Artikel 2K Resist 

 

 
Untersuchungsergebnisse / Results: 
 

 
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren/ 
Testing of floor coverings - Determination of the anti-slip properties 
DIN EN 16165:2021-12 

Parameter/ Parameter Einheit/ Unit Ergebnis/ Result 

   

Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel/ 
rectified medium angle of inclination 

° 13,07 

Klasse der Rutschhemmung/ 
Category 

- R 10 

 

 
Anmerkung/ Remark: 
   

Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel/ 
rectified medium angle of inclination 

Klasse der Rutschhemmung/ 
anti-slip category 

6° - 10° R 9 

> 10° - 19° R 10 

> 19° - 27° R 11 
 

Zuordnung der korrigierten mittleren Gesamtakzeptanzwinkel zu den Klassen der Rutschhemmung/ 
Assignment of the rectified medium angles of inclination to the anti-slip categories 
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